
Oferta obejmuje:
I. Badania metali i ich po³¹czeñ:
– wytrzyma³oœæ statyczna i zmêczeniowa
– odpornoœæ na kruche pêkanie oraz odpornoœæ na starzenie
– twardoœæ i mikrotwardoœæ
– metalografia makro- i mikroskopowa optyczna z jakoœciow¹ i iloœciow¹ 

ocen¹ sk³adników strukturalnych
– mikroskopia elektronowa SEM z analiz¹ rentgenowsk¹
– pomiary gruboœci elementów konstrukcyjnych ³atwo dostêpnych i o budowie 

zamkniêtej
– pomiary zawartoœci ferrytu w stalach austenitycznych
– odpornoœæ korozyjna metali i pow³ok metalicznych
– polaryzacyjne i impedancyjne badania procesów korozji
– inhibitory korozji
– pomiary stopnia spasywowania powierzchni stali odpornych na korozjê

II. Doradztwo techniczne i ekspertyzy w zakresie:
– uzyskiwania przez spawaczy uprawnieñ instytucji nadzoruj¹cych i uznañ 

technologii spawania
– doboru materia³ów pod wzglêdem w³asnoœci mechanicznych i odpornoœci 

korozyjnej
– doboru materia³ów wspó³pracuj¹cych w œrodowiskach agresywnych
– rozjemczych i poawaryjnych badañ konstrukcji metalowych
– oceny stanu konstrukcji i wyrobów metalowych
– badañ i oceny wp³ywu gruntu czasowej ochrony na jakoœæ z³¹czy spawanych

Producenci i dostawcy konstrukcji i wyrobów ze stali, stopów aluminium, 
miedzi  i tytanu.

Centrum Techniki Okrêtowej S.A. wykonuje prace badawcze, pomiary                 
i  ekspertyzy  oraz  prowadzi  doradztwo  techniczne  w  zakresie  w³asnoœci 
metali  i  po³¹czeñ  spawanych. 
Celem badañ jest w³aœciwy dobór materia³ów i technologii wykonywania 
po³¹czeñ spawanych dla zapewnienia bezpieczeñstwa konstrukcji                         
i  bezawaryjnej  pracy  urz¹dzeñ  wykonanych  z  elementów  metalowych.
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Zakres prac 

Odbiorca us³ugi

Badania w³asnoœci metali

Opis 

i po³¹czeñ spawanych

pomiar twardoœci metali

badanie wytrzyma³oœci statycznej metali

zdjêcie z badañ makroskopowych po³¹czenia spawanego
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